iBMB
I TU BRAUNSCHWEIG

Materiatprafanstalt
Institut fur Baustoffe, | fOr das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Klassifizierung des Brandverhaltens

in Ubereinstimmung mit DIN EN 13501-1

Nr. des Klassifizierungsberichtes: | K-3796/038/14-MPA BS

Auftraggeber: Bostik GmbH
An der Bundesstralie 16

33829 Borgholzhausen
Klassifizierungsgegenstand: Fugendichtstoff gema® DIN EN 15651-1 : 2012-12 und

DIN EN 15651-4 : 2012-12
Produktbezeichnung: ,Bostik 2730 MS*

Klassifizierungsgrundlage: DIN EN 13501-1: 2010

Nummer der notifizierten 0761-CPD

Prilfstelle:

Ausstellungsdatum: 10.06.2014

Hinweis: Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder

Zertlfizierung des Bauproduktes.

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten inkl. Deckblatt und keine Anlagen.

Dleser Kiasstfizlarungsbericht darf nur vollsiindig und unverindert wetterverbreiiet werden Auszage oder KGrzungen bedirfon der
Genehmigung der MPA Braunschwelg. Von der MPA nicht veraniassia (Jberselzungen dieses Dokuments mUssen den Hinwels ,Von deT- MRl 5
far das Bauwesen, Braunschwelg, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originaifassung® enthalten. Das Deckblatt und die Unterschrifienselte dieses
Dokuments sind mit dem Stempe! der MPA Braunschwelg versehan, Dokumente ohna Unterschrift und Stempel haben kelne Gultigkait. Das Probenmaleriat
st verbraucht. Dle Akkradilerungen gelten for die in den akiusllen Urkunden aufgefOhrien Prifverfahren. Dis Lisle der akkredillerten Berelche it aul
Anlorderung erhéltiich.

Materlalprifansialt (MPA) Fon +48 (0)531-391-5400 Norddauteche LB Hannover Notified body (0781-CPD)

fur das Bauwessn Fax +49 (0)531-381-5000 106 020 050 BLZ 250 6§00 00 Die MPA Braunschwelg Ist for Prifung, Obenwachung,

Beelhovenstralia 52 Info@mpa.iu-bs.de Swin-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zerlifizlerung bauaufsichilich anerkannt

D-38108 Braunschwelg wiww mpa.lu-bs.de US1-1D-Nr. DE183500654 und nolifizlert. Dla MPA Braunschwalg Ist als Prilf- und
Stauer-Nr.: 14/201/22859 Kalbrieraboratorium nach ISONEC 17025 und als

{BAN: DE58250500000106020050  Inspektionsstells nach ISONEC 17020 akkreditier



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 2 Klassifizierungsbericht Nr. K-3796/036/14-MPA BS vom 10.08.2014

M EA

1 Einleitung
Dieser Kilassifizierungsbericht beschreibt die Klassifizierung, die dem nachstehend
aufgefihrten Bauprodukt mit dem in DIN EN 13501-1 : 2010 angegebenen Verfahren
zugewiesen wird.
2 Angaben zum klassifizierten Produkt
2.1 Art und Anwendungshereich
Das Produkt ,BOSTIK 2730 MS" ist ein lichtdurchléssiger, Einkomponenten-Polymerdichtstoff,
) frel von Losemitteln und Silikonen und wird als nicht tragender Dichtstoff fur
b Fassadenelemente und flr Fugéngerwege verwendet.
Das Produkt ist in dem in Abschnitt 3.1 aufgeftihrten Priifbericht, der der Klassifizierung zu
Grunde liegt, vollstdndig beschrieben.
3  Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
3.1 Priifbericht
Name des Auftraggeber Nummer des Prifverfahren
Priiflabors Priifberichts
. . 3796/038/14 vom DIN EN ISO
MPA Braunschweig Bostik GmbH 10.06.2014 11925-2
311 Priifergebnisse flir das Produkt ,,Bostik 2730 MS*
Prifergebnisse
Prifverfahren Parameter Anzahl an Stetige Diskrete
Prifungen | Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN ISO 11925-2
Kantenbeflammung s
15 s Beflammungsdauer Fe <150 mm @ ) erfullt
Brennendes Abtropfen / Entzlindung des 6 - erfillt
Abfallen Filterpapiers
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4 Klassifizterung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Grundiage der Klassifizierung
Diese Klassifizierung wurde in Ubersinstimmung mit dem Abschnitt 11  der
DIN EN 13501-1 durchgeflhri.

4.2 Kilassifizlerung

4.2.1 Klasslifizierung vom Produkt ,Bostik 2730 M§“

Dem gepriiften Produkt ,Bostik 2730 MS" wird folgende Brandverhaltensklasse zugeordnet:
E

Die zusitzliche Klassifizierung des Produktes ,Bostk 2730 MS* beziglich der
Rauchentwicklung ist:

Keine Anforderung

Die zusétzliche Klassifizierung des Produktes ,Bostik 2730 MS* in Bezug auf ,Brennendes
Abfallen / Brennendes Abtropfen® ist:

entfilit

Das Format der Kiassifizierung des Brandverhaltens fur das Bauprodukt ,Bostik 2730 MS" mit
Ausnahme von Bodenbeldgen und Rohrisolierungen Ist:

Produkt Brandverhalten | Rauchentwicklung Brennendes
Abtropfen

Bostik 2730 MS E keine Anforderung =

Die Klassifizierung gemaR Tabelle 1 der EN 13501-1 als nicht tragender Dichtstoff flr
Fassadenelemente und Fufigéingerwege:

Klassifizierung des Brandverhaltens: E
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4.3 Anwendungsbereich und Produktparameter vom Produkt ,,Bostik 2730 MS*

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.2, gilt fur das im Abschnitt 2 beschriebenes und nachstehend
aufgeflhrtes Produkt und ist glltig fur folgende Anwendungsbereiche bzw. Produktparameter:
- Anwendungsbereich: als nicht tragender Polymerdichtstoff, fir Fassadenelemente und

Fullgéngerwege
- Produktparameter:
Fugendichtstoff Parameter Guiltigkeitshereich der Klassifizierung
Bostik 2730 MS Typ: Polymer
Feststoffrohdichte: 2880 kg/m?® £ 250 kg/m?*
Frischrohdichte: 1525 kg/m? + 100 kg/m?
Dicke: 210 mm
Farbe: transparent

5 Hinweise

5.1 Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Zertifizierung des Bauproduktes und ersetzt
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