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BOSTIK 2730 MS

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- losemittelfrei und geruchsneutral
- keine Blasenbildung

- sehr geringer Schrumpf

- breites Haftungsspektrum

- silikonfrei

- gute UV-Bestandigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik 2730 MS eignet sich fur Anschlu3-

Dehnungsfugen im Innen- und Auf3enbereich.

- im gesamten Baubereich, z.B. an Fenstern, Turen und
im Dachbereich

- fUr Abdichtungen im Holz- und Metallbau

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG

Bostik 2730 MS ist ein vielseitig anwendbarer einkom-
ponentiger Dichtstoff. Bostik 2730 MSist frihwasser-
bestandig und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu ein-
er weichelastischen, gummiartigen Abdichtung aus.
Diese besitzt eine ausgezeichnete Witterungsbestan-
digkeit. Bostik 2730 MS ist losemittel-, silicon- und
PCB-frei. Bostik 2730 MS ist anstrichvertraglich im
Sinne der DIN 52452, Teil 4. Wegen der Vielzahl mogli-
cher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche
durchzufuhren. Unbedenklichkeitserklarung fur leb-
ensmitteltransportierende Fahrzeuge und lebensmit-
telverarbeitende Betriebe ((EG) Nr. 1935/2004 und
LFGB 88 30 und 31).

VORBEREITUNG DER HAFTFLACHEN

Haftvermittler: BOSTIK 5075 - Primer fur Beton, Gas-
beton, Zemente, Gips und andere saugfahige, pordse
Baustoffe sowie fur einige Metalle und Kunststoffe.
Bei Natur- und Kunststein sind Vorversuche erforder-
lich. Primerlos einsetzbar auf z.B. Glas, anodisiertem
Aluminium, verzinktem Stahlblech, Hart-PVC, Polysty-
rol und Makrolon.

Die Fugenflanken bzw. Haftflachen mussen fest, trag-
fahig, sauber, trocken, fett- und staubfreisein. Alle Un-
tergrundstoffe mussen mit Bostik 2730 MS im Sinne
der DIN 52452, Teil 1 vertraglich sein; ungeeignet sind
z.B.bitumen-, teer- oder olhaltige Werkstoffe. Haftung
und Vertraglichkeit mit Kunststoffen sollen objektbe-
zogen gepruft werden. Bei Anwendung auf bes-
chichteten Untergrinden (z.B. hydrophobierte

und

Fassaden) ist eine Vorprufung der Vertraglichkeit not-
wendig. Soistz.B. beiacrylathaltigen Beschichtungsst-
offen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust
maoglich.

VERARBEITUNG

Bostik 2730 MS mit Druck auf die Fugenflanke
gleichmafig ausspritzen. Fugen mussen vollstandig
ohne Lufteinschlusse gefullt werden. Angebrochene
Gebinde moglichst bald verbrauchen. Oberflache so-
fort mit angefeuchtetem Spachtel, Glattholz, Fugeis-
en oder Finger glatten. Klebeband danach sofort ab-
ziehen. Zum Ansetzen der Glattlosung handelsubliche
Netzmittel (keine Spulmittelkonzentrate) verwenden.
Zusatz dabei so gering wie maoglich halten, um Verfar-
bungen des Dichtstoffes und angrenzender Baustof-
fe zu vermeiden.

REINIGUNG

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit
BOSTIK SOLVENT 250 oder BOSTIK SOLVENT 270 ent-
fernen. Diese kdnnen auch zur Entfettung der Haft-
flachen verwendet werden. Im abgebundenen Zu-
stand ist Bostik 2730 MS nur noch mechanisch zu
entfernen.

VERBRAUCH

Bei 10 x 10 mm? Fugenquerschnitt reicht ein 600 ml
Schlauchbeutelfurca. 6 lIfdm Fuge. Der Verbrauch lait
sichnaherungsweise durch Fugenbreite (mm) x Fugen-
tiefe (mm) = mlpro lfdm. Fuge errechnen.

LIEFERFORM
Art.-Nr. 30821210:
Art.-Nr. 30821213:

600 ml Schlauchbeutel, weil3
600 ml Schlauchbeutel, grau

Enthalt Aminosilan. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

. . Silantermiinerte Polymere, neutral
Materialbasis

vernetzend
Farbe weil3, hellgrau,
Hartungssystem durch Luftfeuchtigkeit

standfest; <2 mm

Standvermogen
(DIN 52454-ST-U 26-23)

Spritzmenge >100 g/min (DIN 52451-PY)

Hautbildungszeit (+ 23°C/50 % r.F.) | ca.1h

Durchhéartung (+ 23°C/50 % . F.) ca.2,5mm/24 h

Volumenanderung <-10 % (DIN 52451-PY)

ca. 0,4 N/mm?

Dehn-Spannungswert bei 100 %
(DIN 52455 NWT-1-A2-100)

ca25

SHORE A-Harte
(DIN 53505, 4 Wochen 23 °C/50 % r. F.)

Riickstellvermagen >60 % (DIN EN 27389-B-200)

25 %, bezogen auf

Max. Bewegungsaufnahme .
Ausgangsbreite der Fuge

ca.-40 °C bis +80 °C,

Temperaturbestandigkeit
P 9 kurzzeitig bis + 100 °C

Verarbeitungstemperatur +5°C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)

12 Monate in ungeodffneten Originalge-
Lagerfahigkeit binden, kihlund trocken zwischen
+5°Cund+25°Clagern

ca.
SMPTECHNOLOGY 6m

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnisim Einzelfallknnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmogli-
chkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte BOSTI KH OTLI NE
nicht tbernehmen. Eigenversuche durchfuhren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung méglich.
Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fiir die absolute Farbtreue wird keine Ga-
rantie ibernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufménnischer Be-
ratungsdienst steht Ihnen zur Verfiigung.
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