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1 Auftrag und Material
Am 28.02.2014 beauftragte die Firma Bostik GmbH & Co.KG, An der Bundesstrafle 16 in
33829 Borgholzhausen die Materialpriifanstalt (MPA) fir das Bauwesen in Braunschweig mit
der Durchfiihrung von Priifungen geméaf DIN EN 15651-1" an einem Fugendichtstoff mit der
Produktbezeichnung

“BOSTIK 2730 MS”.
Es handelt sich dabei nach Herstellerangaben um einen weichelastischen 1-K-Hybrid-
Fugendichtstoff auf der Basis von neutral vernetzenden silanterminierten Polymeren.
Ziel der Prifungen sollte die Klassifizierung F EXT-INT Klasse CC 12,5E, Konditionierung
Verfahren B sein.
Zur Durchfiihrung der Untersuchungen stellte der Auftraggeber 8 Kartuschen & 290ml des
Dichtstoffes und einen Primer fir PU- und MS-Polymer-Dichtstoffe mit der Bezeichnung
_Bostik 5075 Primer* mit einer Fiillmenge von 1000ml zur Verfigung

2 Identifikation
Zur Identifikation des Materials wurde die Dichte und die Eindruckhérte (Shore-Harte) des
Dichtstoffes bestimmt und eine thermogravimetrische Untersuchung durchgefiihrt.

Die thermogravimetrische Analyse erfolgte gema® DIN EN ISO 11358 im Temperaturbereich
von 25°C bis 900°C mit einer Aufheizrate von 10 K/min unter Stickstoffatmosphéare am
ausgehérteten Dichtstoff als Doppelbestimmung. Das Diagramm ist dem Bericht als Anlage 2

beigefligt.

Die Dichte wurde nach DIN ENISO 1183-1 am ausgehérteten Dichtstoff bestimmt. Die
Messung erfolgte als Dreifachbestimmung bei einer Priftemperatur von 23°C.

Weiterhin wurde die Eindruckhérte (Shore-Harte) als Identifikationsmerkmal nach
DIN EN ISO 868 ermittelt, Hierzu wurden 3 freie Filme mit den ca. Abmessungen 8 x 10 cm?
und einer Dicke von ca. 6 mm auf einer PE-Unterlage hergestellt. Nach dem Durchharten
des Dichtstoffes im Normalklima 23°C/50% r.F. wurden die Filme von den Unterlagen
abgeldst und 28 Tage im Normalklima allseitig umliiftet gelagert. An jeder Probe wurden 5
Messungen durchgefiihrt und deren Mittelwert bestimmt.

Die Ergebnisse der Identifikationspriifungen finden sich in der Tabelle in Anlage 1 wieder.

! DINEN 15651-1: Fugendichtstoffe fiir nichttragende Anwendungen In Geb&uden und FuRgédngerwegen - Teil 1: Dichtstoffe fir
Fassadenelemente”; Ausgabe Dezember 2012
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3 Mechanisch-technologische Priifungen
Geman DIN EN 15651-1 wurden nachstehend aufgefiihrte Priifungen durchgefiihrt:

- Bestimmung des Riickstellvermégens gemaR Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2 mit einer
Dehnung von 60%.

- Bestimmung des Standvermdgens gemaR Abschnitt 4.3.3 an einem vertikal
angeordneten U-Profil (Verfahren A) aus anodisiertem Aluminium mit den Maflen
20 mm x 10 mm. Die Priifung wurde bei (50+2)°C und (50+5)% relativer Feuchte und
bei einer Temperatur von (512)°C durchgefiihrt.

- Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung geméaf Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2
bei Normalklima (23+2)°C und (505)% relativer Feuchte und bei (-20+2)°C mit einer
Dehnung von 60%.

- Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens bei unterschiedlichen Temperaturen gemal
Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2.
Im Anschluss an die Lagerung gemaf Verfahren B wurden die Probekorper geman
DIN EN ISO 9047, Abschnitt 8 einer 14-tégigen Temperatur-Wechselbeanspruchung
bei gleichzeitiger Durchfiihrung einer Dehn-Staupriifung mit einer Amplitude von + 20%

(Tabelle1) ausgesetzt.

- Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser
geman Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2 mit einer Dehnung von 60%.

- Bestimmung des Volumenverlustes gemaR Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2.

Fiir die Priifungen zur Bestimmung des Zug- und des Haft-Dehnverhaltens des Dichtstoffes
wurde als Tragermaterial Mértel M1 nach 1SO 13640 verwendet. Die gereinigten
Kontaktfldichen der Priftrager wurden vor der Herstellung der Probekorper gemaf
Herstellangaben mit dem Primer ,Bostik 5075 Primer” behandelt. AnschlieRend wurden die
Probekdrper gemaR den Vorgaben der Priifnormen auf Trennfolien (PE-Unterlagen)
hergestellt. Nach dem Durchhérten des Dichtstoffes wurden die Probekorper von den
Unterlagen abgeldst und freistehend 28 Tage im Normalklima 23°C/50% r.F. (Lagerung nach
Verfahren A) konditioniert. AnschlieRend wurden die Probekdrper dreimal einem
Konditionierungszyklus nach Verfahren B unterzogen (3 Tage im Warmeschrank bei
(70£2)°C; 1 Tag in destiliertem Wasser bei (23+2)°C; 2 Tage im Wéarmeschrank bei
(704£2)°C; 1 Tag in destilliertem Wasser bei (23+2)°C). Je Priifung wurden 3 Probekorper
geprift.
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Die Ergebnisse und die sich daraus ergebenen Klassifizierungen finden sich unter Angabe
der Priifbedingungen und Priifparameter in der Tabelle in Anlage 1 wieder.

4 Brandverhalten

Die Prifung wurde gemaR DINENISO 11925-2 an 6 Probekorpern durchgefiihrt.
Die Brandklasse E ist gemaR Klassifizierungsbericht Nr. K-3496/038/14-MPA-BS gegeben.

5 Bewertung

Ausweislich der ermittelten Priifergebnisse werden die Anforderungen an die Klasse
o :i f. {f:\».\

F-EXT-INT CC 12,5E;_\“/¢érfa'ﬁrén;\3._.)11ach DIN EN 15651-1

\\\\

ausnahmslos erflllt.

Dr.-Ing. K. Herrmann F. Hierse
stellvertretender Abteilungsleiter Sachbearbeiter
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Tabelle 1: Priifergebnisse fiir den Fugendichtstoff ,,BOSTIK 2730 MS*
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Eigenschaften/
Priifverfahren

Anforderungen
nach EN 15651-1

Priifergebnis

Klassifi-
Zierung

Identifikation

Thermogravimetrische
Priifung
EN ISO 11358

keine

25°C bis 900°C;

10°C/min

Masseverlust 66,1%

Relative Dichte {glcm?)
EN ISO 11831

keine

Einzelwerte:

1,4476
1,4562
1,4558

Mittelwert:

1,453

Eindruckhérte
(Shore-Harte)
EN ISO 868

Shore-Héarte A/1:15

keine

Einzelwerte Probe 1:
20; 21; 21; 21; 20

Einzelwerte Probe 2:
21; 21; 20; 20; 21

Einzelwerte Probe 3:
20: 20; 21; 20; 20

Mittelwerte
21

21
20

Gesamtmittelwert
21

Prufungen

Riickstellvermogen (%)
EN ISO 7389
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren B

240%

56%

12,5E

Standvermdgen (mm)
EN ISO 7390
Abweichung nach
EN 15651, Abs. 4.3.3

Lagerung 50°C
Verfahren A
Lagerung 5°C
Verfahren A

< 3mm

< 3mm

+1mm

+0mm

12,5E

12,5E

Zugverhalten unter
Vorspannung
EN 8340
bei 60% Dehnung
Lagerung Verfahren B
23°C
-30°C

NF
NF

3x NF
3x NF

12,5E
12,5E

Haft/Dehnverhalten bei
unterschiedlichen
Temperaturen
EN ISO 9047
Amplitude * 12,5%

Lagerung Verfahren B

NF

3x NF

12,5E

NF = no fail (kein Versagen)
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Fortsetzung Tabelle 1: Priifergebnisse fiir den Fugendichtstoff ,,BOSTIK 2730 MS*

Eigenschaften/ Anforderungen Priifergebnis Klassifi-
Priifverfahren nach EN 15651-1 zierung

Haft/Dehnverhalten
nach Eintauchen in
Wasser
EN 1SO 10590
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren B

Wasserlagerung 4 Tage NF 3x NF 12,5E
Anderung von Masse Masseidnderung
I 0,
unEdN\a;g(l)Jr?ggs(:,’ﬁ) < 25% Einzelwerte Mittelwert
-1,2
-1,3 1,2
-1,2
Volumenénderung 12,5E
Einzelwerte Mittelwert
-1,2
-1,3 1,2
-1,2

NF = no fail (kein Versagen)
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Cerit: NETZSCHTG 200 F1_Datel: Clogtwiniia'da 120141021.d63
Projskt: Materdal : Modus Masstyp @ TG Frobe + Komrekbur
Versuchs-ID 1 2014021 Komsktur-Datel:  10K-25.950°C-15-03-2014 £23 Segmente 0
DatumZell: 18032014 160530 Temphkal. Datel 1 Oi11_N2_10K_AI303 13 Thegel : A2O3
Labor: MPA Berelch ; 25M10.KKImin} 950 Atmosphire ! —~IN2iN2
Opsrator:  Suslzbrusck ProbantrdTC: TG 200F 1 slandardP Kore M Barslch : 82O mg
Probe : EB134 Bosth 7d auzgehinst Probsamasse: 12720mg Vakxyklon vor Messung 1 2Vak

Thermografische Analyse



