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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P-MPA-E-09-518

Zahplastische, |6semittelfreie Spritzkork-Fugendichtungsmasse
"Bostik 3071"

der Brandverhaltensklasse E (DIN EN 13501-1:2007+A1:2009)
als Bauprodukt der Bauregelliste A Teil 2 (2014/1), Ifd. Nr. 2.10.1.2

Bostik GmbH

An der BundesstralRe Nr. 16

33829 Borgholzhausen

30.04.2014

29.04.2019

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das obengenannte Produkt im Sinne

der Landesbauordnung verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 4 Seiten.
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1 Gegenstand und Verwendungshbereich
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Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
zahplastischen, l6semittelfreien Spritzkork-Fugendichtungsmasse "Bostik 3071" als normalent-
flammbarer Baustoff (Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1:2007+A1:2009).

Der Baustoff gilt als nicht brennend abtropfend / abfallend.

Verwendungsbereich

Die Spritzkorkmasse ist als Fugendichtstoff auf massiv mineralischen Untergriinden der Klasse
A1 oder A2 (nach DIN EN 13501-1:2007+A1:2009) mit einer Rohdichte von mindestens

870 kg/m?* zu verwenden. Die Oberflache der eingebauten Fugendichtmasse darf nicht zusétzlich
mit Anstrichen, Beschichtungen oder ahnlichem versehen werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthélt keine Aussagen zur Erftllung von Anfor-
derungen an den Schall- und Warmeschutz.

Der Antragsteller hat erklart, dass in dem Bauprodukt keine Produkte verwendet werden, die der
Gefahrstoffverordnung, der  Chemikalienverbotsverordnung  oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere
der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Wei-
se bekanntgemacht werden.

Die Prufstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes auf den
Gesundheits- und Umweltschutz zu Gberprifen.

Anforderungen an das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzungen

Die in getrocknetem Zustand korkfarbene Fugendichtmasse muss aus Korkgranulat bestehen,
das mit einer wassrigen Bindemittel-Dispersion vermischt ist. Die Fugen missen eine Tiefe von

5 mm (+ 10 %) bei einer Fugenbreite von 5 mm (£ 10 %) bis 15 mm (+ 10 %) aufweisen. Die
Rohdichte der nassen Fugendichtungsmasse (Topfdichte) muss 600 kg/m? betragen (+ 10 %).
Die Zusammensetzung des Baustoffs muss den beim MPA NRW hinterlegten Angaben entspre-
chen.

Anzuwendende Prifverfahren

Die Fugendichtungsmasse muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe

(Klasse E) nach DIN EN 13501-1:2007+A1:2009 erfullen.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
Der Hersteller hat eine Produktionskontrolle gemaf DIN 18200:2000-05, Abschnitt 3 einzurich-
ten, die die gleichmanige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemaR Ab-
schnitt 2.1 gewahrleistet.
Zum Nachweis der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis ist eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers erforderlich.
4 Ubereinstimmungszeichen
Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
dem Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel
oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder
auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.
Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, dessen Verpackung oder dem Beipackzettel anzu-
bringen:
- Produktname
- Hersteller
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
- Normalentflammbar (Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1)
5 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priffzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01. Mérz 2000 in Verbindung mit der Bauregelliste
A, Ausgabe 2014/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der Gbrigen Bundeslander sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.
6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 456879 Gel-
senkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrlindung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fir die Gbrigen Beteiligten
beigeflgt werden.
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Allgemeine Hinweise
Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauprodukte haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender der Bauprodukte Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur
Verflgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verbdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diurfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den
Hinweis "Vom Materialprifungsamt NRW nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung" enthalten.

Grundlagen fir die Erstellung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:
- Prifbericht des MPA NRW Nr. 230006062-1 vom 30.04.2009
- Klassifizierungsbericht des MPA NRW Nr. 230006062-2 vom 30.04.2009

Erwitte, 30.04.2014

Der Leiter der Prifstelle Der Sachbearbeier
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Dipl.-Ing. Rademacher AN b Dipl.-Ing. Bloch



