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Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fGr das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (5087/824/14-2) — Hie vom 18.11.2014

Auftraggeber: Bostik GmbH
An der Bundesstralie 16

33829 Borgholzhausen

Auftrag vom: 28.02.2014

Auftragszeichen: Bostik / Hurter

Auftragseingang: 28.02.2014

Inhalt des Auftrags: Priifung eines Fugendichtstoffes fiir Fugéngerwege mit

der Produktbezeichnung
,BOSTIK BAU SMP*

Anlass: Klassifizierung zur CE-Kennzeichnung
Priifungsgrundlage: DIN EN 15651-4

Probeneingang: 20.03.2014

Probennahme: durch Auftraggeber
Untersuchungszeitraum: 05.03. bis 19.09.2014

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 4 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollstandig und unveréndert welterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriflichen Gepehmigung™
dar MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinwes .Von der Maleralprifanstalt fordas =" "
Bauwesen, Braunschwelg, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses
Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschwelg versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Das Probenmaterial
ist verbraucht. Die Akkreditierungen gelten fir die in den aktuellen Urkunden aufgefGhrten Prifverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf
Anforderung erhaltiich.

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fur Priifung, Uberwachung,

Beethovenstrafie 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrieriaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als

IBAN: DE58250500000106020050  [nspektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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1 Auftrag und Material
Am 28.02.2014 beauftragte die Firma Bostik GmbH & Co.KG, An der Bundesstrafte 16 in
33829 Borgholzhausen die Materialpriifanstalt (MPA) fir das Bauwesen in Braunschweig mit
der Durchfiihrung von Priifungen gemé&®R DIN EN 15651-4" an einem Fugendichtstoff mit der
Produktbezeichnung

“BOSTIK BAU SMP".
Es handelt sich dabei nach Herstellerangaben um einen weichelastischen 1-K-Hybrid-
Fugendichtstoff auf der Basis von neutral vernetzenden silanmodifizierten Polymeren.
Ziel der Priifungen sollte die Kiassifizierung PW EXT-INT Klasse CC 20LM, Konditionierung
Verfahren A sein.
Zur Durchfiinrung der Untersuchungen stellte der Auftraggeber 8 Kartuschen & 290ml des
Dichtstoffes und einen Primer fur PU- und MS-Polymer-Dichtstoffe mit der Bezeichnung
_Bostik 5075 Primer* mit einer Filllmenge von 1000ml zur Verfligung

2 Identifikation
Zur Identifizierung des materials wurde die Dichte und die Eindruckhéarte (Shore-Harte) des
Dichtstoffes bestimmt und eine thermographische Untersuchung durchgefihrt.

Die thermogravimetrische Analyse erfolgte gema DIN EN ISO 11358 im Temperaturbereich
von 25°C bis 900°C mit einer Aufheizrate von 10 K/min unter Stickstoffatmosphére am
ausgehérteten Dichtstoff als Doppelbestimmung. Das Diagramm ist dem Bericht als Anlage 2

beigeflgt.

Die Dichte wurde nach DIN EN ISO 1183-1 am ausgehérteten Dichtstoff bestimmt. Die
Messung erfolgte als Dreifachbestimmung bei einer Priiftemperatur von 23°C.

Weiterhin wurde die Eindruckhérte (Shore-Harte) als Identifikationsmerkmal nach
DIN EN ISO 868 ermittelt. Hierzu wurden 3 freie Filme mit den ca. Abmessungen 8 x 10 cm’®
und einer Dicke von ca. 6 mm auf einer PE-Unterlage hergestelit. Nach dem Durchhérten
des Dichtstoffes im Normalklima 23°C/50%r.F. wurden die Filme von den Unterlagen
abgeldst und 28 Tage im Normalklima allseitig umliiftet gelagert. An jeder Probe wurden 5
Messungen durchgefiihrt und deren Mittelwert bestimmt.

Die Ergebnisse der Identifikationspriifungen finden sich in der Tabelle in Anlage 1 wieder.

! DIN EN 15651-4: ,Fugendichtstoffe fiir nichttragende Anwendungen in Gebauden und Fufigangerwegen - Teil 4: Dichtstoffe far
FuRgingerwege"; Ausgabe Dezember 2012
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3 Mechanisch-technologische Prifungen

Gemat DIN EN 15651-4 wurden nachstehend aufgefiihrte Priifungen durchgefiihrt:

Bestimmung des Riickstellvermdgens gemaf Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2 mit einer
Dehnung von 60%.

Bestimmung des Standvermdgens gemaf Abschnitt 4.3.3 an einem vertikal
angeordneten U-Profil (Verfahren A) aus anodisiertem Aluminium mit den Malen
20 mm x 10 mm. Die Priifung wurde bei (50£2)°C und (50+5)% relativer Feuchte und
bei einer Temperatur von (6+2)°C durchgefilhrt.

Bestimmung des Zugverhaltens (Sekantenmodul) gemaR Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2 bei
Normalklima (23+2)°C und (50+5)% relativer Feuchte und gemal Abschnitt 4.3.2.2 bei
(-30+2)°C mit einer Dehnung von 60%.

Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung gemal Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2
bei Normalklima (23+2)°C und (50+5)% relativer Feuchte und geman Abschnitt 4.3.2.3
bei (-30+£2)°C mit einer Dehnung von 60%.

Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser
gemal Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2 mit einer Dehnung von 60%.

Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens bei unterschiedlichen Temperaturen gemaf
Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2.

Im Anschluss an die Lagerung gemaR Verfahren A wurden die Probekdrper gemaf
DIN EN ISO 9047, Abschnitt 8 einer 14-tdgigen Temperatur-Wechselbeanspruchung
bei gleichzeitiger Durchfiihrung einer Dehn-Staupriifung mit einer Amplitude von * 20%
(Tabelle1) ausgesetzt.

Bestimmung des Volumenverlustes bei nichtabsackenden Fugendichtstoffen
gemal Abschnitt 4.3.1, Tabelle 2.

Bestimmung Reilfestigkeit gemaRk Abschnitt 4.3.2.7

Zusatzliche Prifungen bei Anwendungen im AuRenbereich :

Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (28d)

geman Abschnitt 4.4.1 Tabelle 4 mit einer Dehnung von 60%.

Bestimmung des Haft-/Dehnverhaltens unter Vorspannung nach Eintauchen in Salzwasser

(28d) gemé&R Abschnitt 4.4.1 Tabelle 4 mit einer Dehnung von 60%.

Kiinstliche Bewitterung durch UV-Bestrahlung gemaf Abschnitt 4.4.1 Tabelle 4 mit einer

Dehnung von 60%.
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Fir die Prifungen zur Bestimmung des Zug- und des Haft-Dehnverhaltens des Dichtstoffes
wurde als Tragermaterial Mortel M1 nach SO 13640 verwendet. Die gereinigten
Kontaktflichen der Priiftrdger wurden vor der Herstellung der Probekorper geman
Herstellangaben mit dem Primer ,Bostik 5075 Primer” behandelt. AnschlieRend wurden die
Probekdrper gem&R den Vorgaben der Prifnormen auf Trennfolien (PE-Unterlagen)
hergestellt. Nach dem Durchhérten des Dichtstoffes wurden die Probekdrper von den
Unterlagen abgelést und freistehend 28 Tage im Normalklima 23°C/50% r.F. (Lagerung nach
Verfahren A) konditioniert. Je Priifung wurden 3 Probekorper gepriift.

Die Ergebnisse und die sich daraus ergebenen Klassifizierungen finden sich unter Angabe
der Priifbedingungen und Priifparameter in der Tabelle in Anlage 1 wieder.
4 Brandverhalten

Die Priifung wurde gema® DINEN ISO 11925-2 an 6 Probekorpern durchgefihrt.
Die Brandklasse E ist gemaR Klassifizierungsbericht Nr. K-3424/495/14-MPA-BS gegeben.

5 Bewertung
Ausweislich der ermittelten Priifergebnisse werden die Anforderungen an die Klasse
PW-EXT-INT CC 20LM Verfahren:A nach DIN EN 15651-4

ausnahmslos erfllt.

Dr.-Ing. K. Herrmann
stellvertretender Abteilungsleiter Sachbearbeiter
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Anlage 1 zum Untersuchungsbericht Nr. (5087/824/14-2) - Hie vom 18.11.2014

Tabelle 1: Priifergebnisse fiir den Fugendichtstoff ,BOSTIK BAU SMP¥

Eigenschaften/ Anforderungen Priifergebnis Klassifi-
Priifverfahren nach EN 15651-4 zierung
Identifikation
Thermogravimetrische 25°C bis 900°C; 10°C/min
Priifung keine Masseverlust 67,9%
EN ISO 11358
Relative Dichte (glcm3) Einzelwerte: Mittelwert:
EN iSO 11831 keine 1,4332
1,4463 1,438
1,4343
Eindruckharte Einzelwerte Probe 1: Mittelwerte
(Shore-Harte) keine 22:22;22;21; 20 21
EN ISO 868 Einzelwerte Probe 2:
Shore-Harte A/1:15 09: 942202 31 22
Einzelwerte Probe 3:
21;21; 21; 20; 20 21
Gesamtmittelwert
21
Prifungen

Riickstellvermogen (%)
EN iSO 7389
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren A 260% 62% 20LM

Zugverhalten
EN ISO 8339
-Sekantenmodul
(Dehnspannungswert
(MPa)
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren A

Einzelwerte Mittelwert
0,27; 0,27; 0,27 0,27

Einzelwerte Mittelwert 20LM CC
-30°C < 0,9MPa 0,53; 0,50; 0,55 0,53

23°C < 0,4MPa 20LM

Zugverhalten unter
Vorspannung
EN 8340
bei 60% Dehnung
Lagerung Verfahren A
23°C NF 3x NF 20LM

-30°C NF 3x NF 20LM

NF = no fail (kein Versagen)
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Fortsetzung Tabelle 1: Priifergebnisse fiir den Fugendichtstoff ,BOSTIK BAU SMP*

Eigenschaften/ Anforderungen Priifergebnis Klassifi-
Priifverfahren nach EN 15651-4 zierung

Haft/Dehnverhalten bei
unterschiedlichen
Temperaturen
EN ISO 9047
Amplitude % 20%

Lagerung Verfahren A NF 3x NF 20LM

Haft/Dehnverhalten
nach Eintauchen in
Wasser
EN ISO 10590
. bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren A

Wasserlagerung 4 Tage NF 3x NF 20LM

Anderung von Masse Masseanderung

Vv %
unEdN ICS)ISTSQG(E./) <10% Einzelwerte Mittelwert
-1,2

-1,3 1,2
-1,2

Volumensnderung 25LM

Einzelwerte Mittelwert
-1.2
-1,3 1,2
-1,2

Standvermdgen (mm)
EN 1SO 7390
Abweichung nach
EN 15651, Abs. 4.3.3
Lagerung 50°C
Verfahren A < 3mm +1mm 25LM
Lagerung 5°C
Verfahren A < 3mm +0mm 25LM

Reiffestigkeit
EN ISO 8340
Abweichung nach
Abschnitt 4.3.2.7

Bewegungsaufnahme NF 3xNF
40%

20LM

NF = no fail (kein Versagen)
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Fortsetzung Tabelle 1: Priifergebnisse fiir den Fugendichtstoff ,,BOSTIK BAU SMP*

Eigenschaften/ Anforderungen Priifergebnis Klassifi-
Prufverfahren nach EN 15651-4 zierung

Zusitzliche Priifungen bei Anwendungen im AuBenbereich

Haft/Dehnverhalten
nach Eintauchen in
Wasser
EN ISO 10590
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren A NF 3x NF 20 LM

Haft/Dehnverhalten
nach Eintauchen in
Salzwasser
EN ISO 10590
bei 60% Dehnung

Lagerung Verfahren A NF 3x NF 20 LM

Kiinstliche Bewitterung
durch UV-Bestrahlung
EN ISO 10590
Dehnung 60%

Abweichung nach
Abschnitt 4.4.2 NF 3x NF 20 LM

NF = no fail (kein Versagen)
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Thermographische Analyse



